SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

dla zadania utworzenia archiwum w RDOS w Rzeszowie przy ulicy Pitsudskiego

Izolacja zewnetrzna Sciany zachodniej, wschodniej oraz écian zewnetrznych zsypu wegla

1. Reprofilacia muru

Mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i dodatkéw zawierajaca widkna
z tworzywa sztucznego.

Materiat tiksotropowy

Materiat mrozoodporny

Czas uzycia: ok. 60 minut

Przyczepno$é¢ do betonu: > 1,65 N/mm?

Wytrzymatos¢ na éciskanie po 28 dniach: = 45 N/mm?

2. Gruntowanie muru

Wysoce skoncentrowana, nie posiadajgca rozpuszczalnikéw, jednosktadnikowa emulsja
bitumiczna.

Gestosé: ok. 1,0 g/ecm?®

Grubo$¢ suchej warstwy przy zuzyciu ok. 0,5 I/m?% ok. 260pm

Stan podfoza: suche do matowo wilgotnego

Temperatura podfoza: +5C° do +25C°

Odpornos¢ na temperature: -20C° do +80C°

3. Hvdroizolacja muru

Polimerowo - bitumiczna emulsja dwusktadnikowa posiadajgca wypetnienie polistyrenowe
wraz z suchg mieszanka na bazie cementu.

Wodoszczelnosé: = 0,5 MPa

Mostkowanie rys: 2 2mm dla powtoki grubosci > 3mm po wyschnieciu

Temperatura obrébki: +5C° do +30C°

Stan podtoza: suche do matowo wilgotnego

Czas uzycia: ok. 60 do 90 minut



4. Termoizolacja muru - XPS

Stabilno$¢ wymiaru.

Wytrzymatosé na Sciskanie: min. 300 kPa

Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu: £0,7 Vol. %
Odporno$¢ na starzenie i mroz

Dopuszczalne zakonczenie krawedzi: pioro wpust lub na zaktadke

5. Hydroizolacja cokotu muru

Jednosktadnikowa mieszanka cementéw z polimerami.
Temperatura obrdbki: +5C° do +30C*

Stan podtoza: matowo wilgotne

Przyczepnoé¢ przy odrywaniu: 2 1,0 MPa

Odpornoé¢ chemiczna: klasa ekspozycji XA3

Odporna na siarczany

Nadaje sie do kontaktu z wodg pitna

Wysoka odpornos¢ na scieranie na mokro: > 100 000 cykli

6. Hydroizolacja muru zsypu ponad poziomem terenu

Dwusktadnikowa mieszanka dyspersji polimerowej oraz piasku, cementu i dodatkéw.
Przyczepnosc do betonu: 2 1,4 MPa

Wodoszczelno$é po 28 dniach: 0,5 MPa

Stan podtoza: matowo wilgotne

Odpornoé¢ na rysy w podtozu: brak pekniecia przy rysie w podioiu o szerokoéci co najmniej
3,0 mm

Odpornosc chemiczna: klasa ekspozycji XA3

Temperatura obrébki: +5C° do +35C°

Izolacja stropu zsypu od zewnatrz

1. Reprofilacia powierzchni

Mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i dodatkdw zawierajgca wibkna
z tworzywa sztucznego.

Materiat tiksotropowy

Materiat mrozoodporny

Czas uzycia: ok. 60 minut



Przyczepnos$é do betonu: 2 1,65 N/mm?

Wytrzymatos$¢ na éciskanie po 28 dniach: = 45 N/mm?

Gruntowanie powierzchni

Wysoce skoncentrowana, nie posiadajaca rozpuszczalnikéw, jednosktadnikowa emulsja
bitumiczna.

Gestosé: ok. 1,0 g/cm?

Grubo$¢ suchej warstwy przy zuzyciu ok. 0,5 I/m?% ok. 260pum

Stan podtoza: suche do matowo wilgotnego

Temperatura podtoza: +5C° do +25C°

Odpornosé na temperature: -20C° do +80C°

Hydroizolacja powierzchni

Polimerowo — bitumiczna emulsja dwusktadnikowa posiadajaca wypetnienie polistyrenowe
wraz z suchg mieszankg na bazie cementu.

Wodoszczelnosé: > 0,5 MPa

Mostkowanie rys: 2 2mm dla powtoki grubosci 2 3mm po wyschnieciu

Temperatura obrébki: +5C° do +30C°

Stan podtoza: suche do matowo wilgotnego

Czas uzycia: ok. 60 do 90 minut

Tasma uszczelniajaca

Masa powierzchniowa czesci powleczonej: ok. 440 g/m?
Grubosé: 0,5 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie czesci powleczone;j:

poprzecznie = 2,0 MPa

wzdtuznie > 13,7 MPa

Naprezenie zrywajace (w poprzek cze$ci powleczonej): 2 5,0 MPa
Brak przecieku przy ci$nieniu: 2 0,5 MPa

Odpornos¢ na zmeczenie: w badaniu brak peknigcia w rejonie szczeliny badawczej

Termoizolacia powierzchni - XPS

Stabilnos¢ wymiaru
Wytrzymatosé na sciskanie: min. 300 kPa

Nasigkliwos¢ woda przy dtugotrwatym, catkowitym zanurzeniu: < 0,7 Vol. %



Odporno$é na starzenie i mréz

Dopuszczalne zakoriczenie krawedzi: pidro wpust lub na zaktadke

Sciany pomieszczenia kotlowni:

1. Bloczek do zamurowania/murowania

Gesto$¢ brutto: 1600 kg/m?
Wspétczynnik przewodzenia ciepta lambda: 0,55 W/mK
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie: 15 MPa

Minimalna odpornoé¢ ogniowa: REI 240 / E1 240

2. Preparat odsalajacy

Wodny roztwoér szesciofluorokrzemianowy do przeksztatcania szkodliwych soli budowlanych.
Ciezar wiasciwy: ok. 1,0 g/cm?

Czas schniecia: ok. 24 godziny

3. Tynk renowacyiny do spoinowania muru

Mineralny tynk renowacyjny z certyfikatem WTA (zaprawa renowacyjna R, CSIl wg EN998-1:2003)
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CSlI

Przyczepno$é po 28 dniach: 2 0,08 28 d N/mm?

Temperatura stosowania: powyzej +5C

Przenikanie wody: <5

Przepuszczalnoé¢ pary wodnej: < 15

Kapilarna absorpcja wody 24h: > 0,3 kg/m?

4. Wyréwnanie do lica muru

Wytrzymatos¢ na sciskanie: CS IV
Przenikanie wody: £ 5mm
Przepuszczalnoé¢ pary wodnej: < 25
Wytrzymato$¢ na odrywanie: > 0,5N/mm?

Temperatura podtoza: +5C° do +30C°

5. Witérna izolacja pozioma muru

Krem hydrofobizujgcy na bazie silanu i siloksanu.

Barwa: biata



10.

Temperatura obrébki: +5C° do +25C°

Zaprawa do wypetniania odwiertéw

Produkt na bazie krzemionki alkalicznej i metakrzemianéw
Kolor: szary
Czas pracy: ok. 1 godzina

Zuzycie: ok. 1,3 kg/dm? pustki

Hydroizolacja od wewnatrz

Dwusktadnikowa mieszanka dyspersji polimerowej oraz piasku, cementu i dodatkéw.
Przyczepno$¢ do betonu: > 1,4 MPa

Wodoszczelnos$é po 28 dniach: 0,5 MPa

Stan podtoza: matowo wilgotne

Odpornos¢ na rysy w podtozu: brak peknigcia przy rysie w podiozu o szerokosci co najmniej 3,0
mm

Odpornosé chemiczna: klasa ekspozycji XA3

Temperatura obrébki: +5C° do +35C°

Tasma uszczelniajaca

Ciénienie rozrywajace: > 1,5 bar
Odpornos¢ na temperature: -22C° do +90C°

Odporna chemicznie

Obrzutka potkryjgca

Wytrzymatosé na sciskanie: CS IV
Przenikanie wody £ 5mm
Przepuszczalnosé pary wodnej: € 25
Wytrzymatos¢ na odrywanie: > 0,5N/mm?

Temperatura podtoza: +5C° do +30C°

Podktadowy tynk renowacyiny z certyfikatem WTA

Wytrzymatosé na sciskanie: CS IV
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: < 18
Przyczepnos¢ po 28d: 2 0,08 28 d N/mm?

Temperatura stosowania: +5C° do +25C°



11. Nawierzchniowy tynk renowacyjny

Mineralny tynk renowacyjny wiazacy reaktywnie, posiadajacy certyfikat WTA
Wytrzymatosé na Sciskanie: CS I

Kapilarna absorpcja wody 24h: > 0,3 kg/m?

Przenikanie wody: < 5

Przepuszczalno$é¢ pary wodnej: <15

Przyczepno$é po 28d: > 0,08 d N/mm?

12. Zaprawa do szpachlowania $cian z certyfikatem WTA

Drobnoziarnista zaprawa do wygtadzania powierzchni tynkéw.
Wytrzymatoéé na Sciskanie: CS 1l (1,5 — 5,0 N/mm?)

Kapilarna absorpcja wody 24h: > 0,3 kg/m?

Przenikanie wody: £ 5

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: < 15

13. Gruntowanie pod farby krzemianowe

Preparat gruntujgcy pod farby krzemianowe.
Kolor i konsystencja: ptyn o zabarwieniu mlecznym
Temperatura stosowania: +8C° do +25C°

Czas schniecia: ok. 12 godzin

14. Farba krzemianowa

Wodna dyspersja kopolimeru akrylowego i stabilizowanej krzemionki koloidalnej z dodatkami.
Gestosé: ok. 1,5 g/cm?

Czas schniecia: ok. 12 godzin

Sciany pomieszczenia zsypu:

1. Bloczek do zamurowania/murowania
Gestos$¢ brutto: 1600 kg/m?
Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda: 0,55 W/mK
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie: 15 MPa

Minimalna odporno$¢ ogniowa: REI 240 / EI 240



Preparat odsalajacy

Wodny roztwor szesciofluorokrzemianowy do przeksztatcania szkodliwych soli budowlanych.
Ciezar wiasciwy: ok. 1,0 g/cm?
Czas schniecia: ok. 24 godziny

Tynk renowacyjny do spoinowania muru

Mineralny tynk renowacyjny z certyfikatem WTA (zaprawa renowacyjna R, CSIl wg EN998-1:2003)
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: CSlI

Przyczepnos¢ po 28 dniach: > 0,08 28 d N/mm?

Temperatura stosowania: powyzej +5C°

Przenikanie wody: <5

Przepuszczalno$¢ pary wodnej: < 15

Kapilarna absorpcja wody 24h: > 0,3 kg/m?

Wyrdwnanie do lica muru

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS IV
Przenikanie wody < 5mm
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: < 25
Wytrzymatos¢ na odrywanie: > 0,5N/mm?

Temperatura podtoza: +5C° do +30C°

Hydroizolacja od wewnatrz

Dwusktadnikowa mieszanka dyspersji polimerowej oraz piasku, cementu i dodatkéw.
Przyczepno$¢ do betonu: = 1,4 MPa

Wodoszczelno$¢ po 28 dniach: 0,5 MPa

Stan podtoza: matowo wilgotne

Odpornos¢ na rysy w podtozu: brak pekniecia przy rysie w poditozu o szerokosci co najmniej 3,0
mm

Odpornos¢ chemiczna: klasa ekspozycji XA3

Temperatura obrobki: +5C° do +35C°

Tasma uszczelniajaca

Ciénienie rozrywajgce: > 1,5 bar
Odpornosé na temperature: -22C° do +90C°

Odporna chemicznie



7. Obrzutka pdtkryjaca

Wytrzymatosé na Sciskanie: CS IV
Przenikanie wody £ 5mm
Przepuszczalnoé¢ pary wodnej: £ 25
Wytrzymato$é na odrywanie: > 0,5N/mm?

Temperatura podtoza: +5C° do +30C°

8. Podkiadowy tynk renowacyijny posiadajacy certyfikat WTA

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: CS IV
Przepuszczalnosé pary wodnej: < 18
Przyczepno$é po 28d: 2 0,08 28 d N/mm?

Temperatura stosowania: +5C° do +25C°

9. Nawierzchniowy tynk renowacyjny

Mineralny tynk renowacyjny wigzacy reaktywnie, posiadajacy certyfikat WTA.
Wytrzymato$c¢ na Sciskanie: CS Il

Kapilarna absorpcja wody 24h: 2 0,3 kg/m?

Przenikanie wody: < 5

Przepuszczalno$é pary wodnej: < 15

Przyczepno$é po 28d: > 0,08 d N/mm?

10. Zaprawa do szpachlowania $cian z certyfikatem WTA

Drobnoziarnista zaprawa do wygtadzania powierzchni tynkéw
Wytrzymato$é na $ciskanie: CS Il (1,5 — 5,0 N/mm?)

Kapilarna absorpcja wody 24h; > 0,3 kg/m?

Przenikanie wody: < 5

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: € 15

11. Gruntowanie pod farby krzemianowe

Preparat gruntujacy pod farby krzemianowe
Kolor i konsystencja: ptyn o zabarwieniu mlecznym
Temperatura stosowania: +8C° do +25C°

Czas schniecia: ok. 12 godzin



12. Farba krzemianowa

Wodna dyspersja kopolimeru akrylowego i stabilizowanej krzemionki koloidalnej z dodatkami.
Gestosc: ok. 1,5 g/cm3

Czas schniecia: ok. 12 godzin
Posadzki w pomieszczeniu kottowni:

1. Hydroizolacja posadzki

Dwusktadnikowa mieszanka dyspersji polimerowej oraz piasku, cementu i dodatkéw.
Przyczepno$¢ do betonu: > 1,4 MPa

Wodoszczelnoé¢ po 28 dniach: 0,5 MPa

Stan podtoza: matowo wilgotne

Odpornos¢ na rysy w podtozu: brak pekniecia przy rysie w podfozu o szerokosci co najmniej 3,0
mm

Odpornoé¢ chemiczna: klasa ekspozycji XA3

Temperatura obrébki: +5C° do +35C°

2. Tasma uszczelniajaca

Cisnienie rozrywajgce: > 1,5 bar
Odporno$¢ na temperature: -22C° do +90C°

Odporna chemicznie

3. Wylewka samopoziomujaca

Produkt jednosktadnikowy
Grubos¢ warstwy: 1-15mm (z dodatkowym kruszywem do 30mm)
Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach: min. 30MPa

Przyczepnosc¢ do podtoza po 28 dniach: 1,5 MPa

4. Jako warstwe wierzchnia na posadzce proponuje sie wykonanie powtoki w systemie zywic:

4.1. Grunt zywiczny
Maksymalna wilgotnos¢ podtoza (w trakcie naktadania): nieograniczona ale powierzchnia musi
by¢ widocznie sucha
Przyczepnos$é do betonu po 7 dniach: > 4,0 N/mm?
Temperatura nakfadania: +5C° do +35C°

4.2. Zywica wierzchnia

Produkt dwusktadnikowy, bezrozpuszczalnikowy.



Petne utwardzenie i odpornoé¢ na chemikalia: 5 dni
Wytrzymato$¢ na éciskanie: 79 N/mm2

Scieralnoé¢ po 28 dniach (metoda Tabera CS 10, 1KG, 1000U): 28 mg

5. Grunt do uszczelniacza

Czas otwarty: ok. 50 do 120 minut
Temperatura aplikacji i poditoza: +5C° do +35C°

6. Uszczelniacz
Jednosktadnikowy, elastyczny uszczelniacz poliuretanowy do szczelin podiogowych.
Temperatura aplikacji i podtoza: +5C° do +35C°
Wydtuzenie przy zerwaniu: > 600%
Zakres temperatur stosowania: -30C° do +80C°

Produkt posiada odpornos¢ chemiczng
Posadzka w pomieszczeniu zsypu:

1. Hydroizolacja posadzki

Dwusktadnikowa mieszanka dyspersji polimerowej oraz piasku, cementu i dodatkdw.
Przyczepno$¢ do betonu: > 1,4 MPa

Wodoszczelnos¢ po 28 dniach: 0,5 MPa

Stan podioza: matowo wilgotne

Odpornos¢ na rysy w podiozu: brak pekniecia przy rysie w podtozu o szerokosci co najmniej 3,0
mm

Odpornosé chemiczna: klasa ekspozycji XA3

Temperatura obrobki: +5C° do +35C°

2. Tasma uszczelniajgca

Ciénienie rozrywajace: > 1,5 bar
Odpornos$¢ na temperature: -22C° do +90C*

Odporna chemicznie
Strop gorny zsypu:

1. Zabezpieczenie zbrojenia

Mineralna warstwa sczepna i powtoka antykorozyjna w systemie napraw betonu PCC
Uziarnienie: do 0,5 mm

Czas obrobki: ok. 60 minut



2. Ubytki wyréwnad zaprawami PCC:

2.1. Zaprawa PCC dla ubytkéw do 5 mm

Drobnoziarnista zaprawa naprawcza.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: R2 {po 28 dniach ok. 40 N/mm?)
Wytrzymatos¢ na zginanie: ok. 8 N/mm? (po 28 dniach)
Przyczepnosé: 2 0,8 N/mm?

Modut sprezystosci: 2 20 GPa

Czas uzycia: ok. 60 minut

Temperatura aplikacji: +5C° do +30C°

2.2. Zaprawa PCC dla ubytkéw powyzej 5 mm

Zaprawa naprawcza PCC do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych.
Wytrzymatos¢ na sciskanie: R4 (= 45 MPa po 28 dniach)

Przyczepnos¢: 2 2,0 N/mm?

Modut sprezystosci: > 20 GPa

Czas uzycia: ok. 60 minut

Temperatura aplikacji: +5C° do +30C°

3. Hydroizolacja powierzchni

Dwusktadnikowa mieszanka dyspersji polimerowej oraz piasku, cementu i dodatkéw.
Przyczepnosé do betonu: 2 1,4 MPa

Wodoszczelnosc¢ po 28 dniach: 0,5 MPa

Stan podioza: matowo wilgotne

Odpornos$¢ na rysy w podtozu: brak peknigcia przy rysie w podiozu o szerokosci co najmniej 3,0
mm

Odporno$é chemiczna: klasa ekspozyciji XA3

Temperatura obrébki: +5C° do +35C°

4, Tasma uszczelniajgca

Ciénienie rozrywajace: > 1,5 bar
Odporno$é na temperature: -22C° do +90C°

Odporna chemicznie



Strop posredni zsypu:

1. Zabezpieczenie zbrojenia

Mineralna warstwa sczepna i powtoka antykorozyjna w systemie napraw betonu PCC
Uziarnienie: do 0,5 mm

Czas obrobki: ok. 60 minut

2. Ubytki wyrownac zaprawami PCC:

2.1. Zaprawa PCC dla ubytkéw do 5 mm

Drobnoziarnista zaprawa naprawcza.

Wytrzymato$é na $ciskanie: R2 (po 28 dniach ok. 40 N/mm?)
Wytrzymato$é na zginanie: ok. 8 N/mm? (po 28 dniach)
Przyczepno$é: = 0,8 N/mm?

Modut sprezystosci: 2 20 GPa

Czas uzycia: ok. 60 minut

Temperatura aplikacji: +5C° do +30C°

2.2. Zaprawa PCC dla ubytkéw powyZei 5 mm

Zaprawa naprawcza PCC do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: R4 (= 45 MPa po 28 dniach)

Przyczepno$é: 2 2,0 N/mm?

Modut sprezystosci: 2 20 GPa

Czas uzycia: ok. 60 minut

Temperatura aplikacji: +5C° do +30C°

Stupy:

1. Zabezpieczenie zbrojenia

Mineralna warstwa sczepna i powtoka antykorozyjna w systemie napraw betonu PCC
Uziarnienie: do 0,5 mm

Czas obroébki: ok. 60 minut

2. Ubytki wyréwna¢ zaprawami PCC:

2.1. Zaprawa PCC dla ubytkéw do 5 mm

Drobnoziarnista zaprawa naprawcza



Wytrzymato$¢ na sciskanie: R2 (po 28 dniach ck. 40 N/mm?)
Wytrzymatos$¢ na zginanie: ok. 8 N/mm? (po 28 dniach)
Przyczepnosé: > 0,8 N/mm?

Modut sprezystosci: = 20 GPa

Czas uzycia: ok. 60 minut

Temperatura aplikacji: +5C° do +30C°

2.2. Zaprawa PCC dla ubyikdw powyzei 5 mm

Zaprawa naprawcza PCC do napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych.
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: R4 (= 45 MPa po 28 dniach)

Przyczepno$é: > 2,0 N/mm?

Modut sprezystosci: = 20 GPa

Czas uzycia: ok. 60 minut

Temperatura aplikacji: +5C° do +30C°

3. Witdrna izolacja pozioma stupa

Krem hydrofobizujacy na bazie silanu i siloksanu.
Barwa: biata

Temperatura obrébki: +5C° do +25C°

4. Zaprawa do wypetniania odwiertéw

Kolor: szary
Czas pracy: ok. 1 godzina

Zuzycie: ok. 1,3 kg/dm? pustki

5. Qbrzutka pétkryjaca

Wytrzymatosé na Sciskanie: CS IV
Przenikanie wody < 5mm
Przepuszczalno$¢ pary wodnej: € 25
Wytrzymatosé na odrywanie: > 0,5N/mm?

Temperatura podfoza: +5C° do +30C°

6. Podkiadowy tynk renowacyiny posiadajacy certyfikat WTA

Wytrzymatos¢ na sciskanie: CS IV

Przepuszczalno$c¢ pary wodnej: < 18



10.

Przyczepno$¢ po 28d: > 0,08 28 d N/mm?

Temperatura stosowania: +5C° do +25C°

Nawierzchniowy tynk renowacyiny

Mineralny tynk renowacyjny wigzacy reaktywnie, posiadajacy certyfikat WTA.
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie: CS II

Kapilarna absorpcja wody 24h: 2 0,3 kg/m?

Przenikanie wody: £ 5

Przepuszczalno$c pary wodnej: < 15

Przyczepno$é po 28d: 2 0,08 d N/mm?

Zaprawa do szpachlowania $cian z certyfikatem WTA

Drobnoziarnista zaprawa do wygtadzania powierzchni tynkdw.
Wytrzymato$é na $ciskanie: CS 11 (1,5 — 5,0 N/mm?)

Kapilarna absorpcja wody 24h: > 0,3 kg/m?

Przenikanie wody: < 5

Przepuszczalnosé pary wodnej: < 15

Grunt pod farby krzemianowe

Preparat gruntujacy pod farby krzemianowe.
Kolor i konsystencja: ptyn o zabarwieniu mlecznym
Temperatura stosowania: +8C° do +25C°

Czas schniecia: ok. 12 godzin

Farba krzemianowa

Wodna dyspersja kopolimeru akrylowego i stabilizowanej krzemionki koloidalnej z dodatkami.

Gesto$¢: ok. 1,5 g/cm?

Czas schniecia: ok. 12 godzin



